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Tratamiento madera Sistema Interno 

P ieza  pas i va  e je  Y

R ie l  de  e je  Y  

Techumbre

La  humedad,  o rgan i smos  x i l ó fagos ,  l a  i nc idenc ia  de l  so l  y  l o s  cambios  de  t empera tu ra  degradan  y  pueden  l l egar  a  causa r  
daños  en  la  madera ,  sob re todo  la  más  vu lne rab le  e s  la  que  e s tá  a l  ex te r io r.  Un  la su r  e s  un  recub r im ien to  de  acc ión  
impregnan te  que  de ja  un  acabado “a  po ro  ab ie r to”  y  que  no  c rea  capa de  modo que  pe rm i t e  a  la  madera  re sp i ra r  pa ra  
regu la r  la  humedad y  fac i l i t a r  su  sa l ida .  La  ca l idad  de l  acabado es  to ta lmen te  na tu ra l ,  r e spe ta  la  apar ienc ia ,  quedando un  
acabado muy  es t é t i co  a l  r e spe ta r  la s  ve ta s  de  la  madera .  S i  se  hace  una  labor  de  man ten im ien to  y  e l  t ra tamien to  an te r io r  e s  
la su r  so lo  se rá  necesa r io  un  cep i l l ado  s i  f ue ra  p in t u ra  o  ba rn iz  ha rá  fa l ta  un  decapado y  l i j ado .
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